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RAPORT DE iINCERCARE
VERIFICAREA ETANSARH iN TIMP
nr:.1319... din.....9.05..200..0.

R iy i1 L R LA T

Nr. comaida:...2458....din .31 .03.2000

IDENTIFICARE PROBA:

Dimensinne anvelopdi  11R 22,5 Profil p 535 PR 16
s 911226782 SerieDOT 17 37 139
Marca de: fabricatie ~ TUFANSTEEL, ~ Nr.omologare 539 go9011
Domeniul de sarcinid H Indicele de sarcind 148/145
Indice P51 123 Categoria de vitezi T

Tip ﬂe anvelopi (tube type / tubeless) tubeless

Numdrul de pliuri efective si natura lor

e dinionaflancului: 1 pliu metalic

e din:onacoamei 1 pliu metalic + 4 brekere metalice

PARAMETRII SI CONDITIILE N CARE S-A EFECTUAT iINCERCAREA:

e presiunea initiald de incercare (bar) 8,50
« dimensiunea jantei 8, 25x2 2.5
* viteza de incercare programati (km/h) 64
* sarcina de incercare programati (kg) o646
« Tip ctansant ‘ ) XTP=03
e Cantitate etansant (ml) =280
¢ Standul de incercare Bancul nr. &4

1. Repecdueerea Raportului de incorvare (artiald st inte wrali) i se paate face decét cu acordul beneficiaruhii
2 ﬂ‘_'l_u_i.'.:iﬁ ke festefor se peferd munai a obiceta! supus testehor. Formular cod: RIAT- rev. 1
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Concluzia estului; 1@ 8firsitul Incercirii presiunes interioari nu a

scazut sub 90% din valoarea pregiunii initiale. In urma vizualizirii

anvelopei nu se constatd influenie negative ale etansantului aguprd
acesteia.
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